Tynk Dekoracyjny — Efekt Betonu
Silveno Decorazione

—~
-
=

e | | (L
Dilveno

Decorazione

Karta Techniczna

Zastosowanie

Tynk Dekoracyjny Efekt Betonu to unikalne pokrycie dekoracyjne stworzone na bazie
naturalnych spoiw wapiennych i pytu marmurowego. Nadaje powierzchni efekt dekoracyjny
podobny do surowego betonu , zawarte w nim dodatki oraz wybrany efekt aplikacji pozwala
na tworzenie nowoczesnych surowych struktur sciennych.

Charakterystyka techniczna
e Postac - proszek
e Kolor - Szary z mozliwoscig powierzchniowego barwienia lakierami dekoracyjnymi.
e pH-125
e zapach- lekki, charakterystyczny
e rozpuszczalnos¢ w wodzie- ograniczona

Przygotowanie powierzchni

Przed przystgpieniem do naktadania tynku Efekt Betonu nalezy odpowiednio przygotowac
powierzchnie Sciany. Powierzchnia powinna by¢: mocna, sucha, oczyszczona z kurzu, resztek
kleju, olejéw, brudu i ttuszczéw.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zala¢ tynk wodg w proporcjach okoto 45% wody w
stosunku do masy tynku. Wszystko doktadnie wymiesza¢ mechanicznie. Tak przygotowang
mase pozostawi¢ na okoto 2 godziny a nastepnie tynk ponownie przemiesza¢ bezposrednio
przed uzyciem.

W przypadku pracy na ptaszczyznach wiekszych niz przewidziane z wydajnosci opakowania
jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartosci opakowan jednostkowych w jednym
opakowaniu zbiorczym.

Narzedzia - Paca Wenecka, Watek strukturalny, Wood-boy, skrobak, Watek malarski , Paca
gabkowa

Sposob uzycia- Efekt Szalunku Przemystowego

Etap 1 - Gruntowanie

Na odpowiednio wyszpachlowang, wyréwnang, suchg powierzchnie - w zaleznosci od
chtonnosci podfoza - watkiem malarskim nanosimy grunt szczepny — Silveno (jedno lub
dwukrotnie).

Etap 2 — Nakiadanie tynku
Na wczesniej zagruntowang suchg powierzchnie w temperaturze 15-25C Pacg Wenecka
naktadamy tynk Efekt Betonu.

Etap 3 — Formowanie wzoru
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Po pofozeniu warstwy Efekt Betonu przystepujemy do formowania wzoru watkiem
strukturalnym. Po uptywie 15-20 min pacq Wenecka wygtadzamy wzér tak, by nie tworzy¢
zgrubien, jednoczesnie pozostawiajgc delikatne wgtebienia w strukturze tynku Efektu
Betonu.

Etap 4 — Lakierowanie (lakier bezbarwny)
Po uptywie 12 godzin na suchg powierzchnie tynku nanosimy watkiem malarskim bezbarwny
lakier Silveno tak, aby nie pozostawia¢ zaciekéw. Wydajno$¢: 10m?/1l.

Wykonanie opcjonalne

Etap 1 - Formowanie blokéw szalunku przemystowego
Wyschnietg zalakierowana powierzchnie tynku za pomocy skrobaka mozemy delikatnie
zarysowac wzér blokéw szalunku oraz wykonaé imitacje zamocowan przemystowych.

Etap 2 — Lakierowanie lakier srebrny

Pozostajgce w zagtebieniach wzoru resztki tynku ,delikatne usuwamy szerokim pedzlem.

Na tak przygotowang powierzchnie po uptywie 6 godzin wcieramy gabka lub pedzlem
srebrny lakier metaliczny Silveno. Lakier wcieramy réwnomiernie tak, aby rozprowadzi¢ kolor
a jego ewentualny nadmiar usungc by nie pozostawiac zaciekow.

Sposdb uzycia - Efekt Deskowania

Etap 1 - Gruntowanie

Na odpowiednio wyszpachlowang, wyréwnang, suchg powierzchnie - w zaleznosci od
chtonnosci podtoza - watkiem malarskim nanosimy grunt szczepny - Silveno (jedno lub
dwukrotnie).

Etap 2 - Naktadanie tynku
Na wczedniej zagruntowang suchg powierzchnie w temperaturze 15-25°C Pacg Wenecka
naktadamy tynk Efekt Betonu.

Etap 3 — Formowanie Wzoru
Bezposrednio po potozeniu warstwy Efektu Betonu przystepujemy do formowania wzoru.
Tak uformowany wzér pozostawiamy do catkowitego wyschniecia na czas okoto 12 godzin.

Etap 4 - Szlifowanie

Po uptywie 12 godzin suchg powierzchnie tynku lekko szlifujemy papierem $ciernym nr.120
tak,Aby oczysci¢ powierzchnie z odstajacych szorstkich elementéw. Pozostajgce w
zagtebieniach wzoru resztki tynku, delikatne usuwamy szerokim pedzlem. Tak przygotowana
oczyszczona powierzchnia gotowa jest do lakierowania.

Etap 5 - Lakierowanie (lakier bezbarwny)
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Na oczyszczong powierzchnie tynku nanosimy watkiem malarskim bezbarwny lakier Silveno
tak, aby nie pozostawiac zaciekdw.

Wydajnos¢
1m?%/1kg

Wskazéwki BHP i PPOZ

Produkt niepalny; w przypadku pozaru stosowaé¢ metody gasnicze odpowiednie do
warunkow otoczenia.

W przypadku potkniecia wyptukaé usta duzg iloscig wody, skonsultowac sie z lekarzem

W razie narazenia drogg oddechowg zapewnié¢ dostep swiezego powietrza — skonsultowac z
lekarzem.

Przeptukaé oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloscia wody, trzymajgc powieki
szeroko rozwarte. Unikac silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczerstwo uszkodzenia
rogéwki. W przypadku podraznienia skonsultowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skérg — zmy¢ natychmiast duzg iloscig wody z mydtem. W razie
wystgpienia podraznienia, skontaktowac sie z lekarzem.

Szczegdtowe informacje zamieszczone sg w Karcie Charakterystyki.

Magazynowanie
Produkt przechowywaé w temperaturze 5-30°C w szczelnie zamknietych opakowaniach,
produkt wrazliwy na mroz.
Okres przydatnosci do uzycia 18 miesiecy od daty produkcji w oryginalnie zamknietym
opakowaniu .
(Data produkcji na opakowaniu.)

Opakowania handlowe: 2,5kg, 10kg.

NORMA: PN-EN998-1:2004 LZO: zgodne z normg
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