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1. Nazwa handlowa wyrobu:
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia do jednowarstwowych pokry¢ dachowych
Nexler PJ 52H

2. Producent: IZOHAN Sp. z o0.0. ulica tuzycka 2, 81-963 Gdynia, Polska

3. Pochodzenie/miejsce produkcji: IZOHAN Sp. z 0.0. Zaktad w Jasle Jednostka Biznesu
Materiaty Hydroizolacyjne ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasto
4. Nazwa i numer notyfikowanej jednostki certyfikujacej:

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A. jednostka notyfikowana nr 1434

5. Specyfikacja techniczna: EN 13707 + A2:2009
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych.
Definicje i wtasciwosci.
6. Dokumenty formalno-prawne:
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 0102-CPR-2014/10/06
uprawniajaca producenta do umieszczania oznakowania C€

Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji Nr 1434-CPR-0168

Papa posiada Atest Higieniczny.

7. Opis wyrobu: papa asfaltowa zgrzewalha wierzchniego krycia Nexler PJ 52H jest rolowym
materiatem izolacyjnym otrzymywanym przez odpowiednie pokrycie asfaltem modyfikowanym
SBS impregnowanej asfaltem osnowy z widkniny poliestrowej; wierzchnia strona wstegi papy
pokryta jest posypka mineralng gruboziarnistg, z pasem zaktadkowego o szerokosci ok. 8 cm
wzdtuz jednego brzegu wstegi papy zabezpieczonego folig z tworzywa sztucznego.

8. Przeznaczenie i zakres stosowania: izolacja wodochronna dachéw, w tym
podlegajaca badaniu reakcji na ogien oraz badaniu dzialania ognia zewnetrznego.
Papa Nexler P]J 52H przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych
jednowarstwowych w pokryciach dachowych. Pape nalezy stosowac zgodnie z projektem,
wytycznymi wykonywania izolacji zawartymi w Systemach Izolacji Nexler oraz przepisami i
zasadami budowlanymi.
Pape Nexler PJ 52H mozna zgrzewac bezposrednio do zagruntowanego podfoza betonowego, lub
mocowac tgcznikami do podtoza i zgrzewac zaktady. Na poditozu drewnianym wymagana jest
warstwa ochronna np. z pap tradycyjnych P/64/1200 na ktorej zgrzewana jest papa Nexler PJ]
52H catgq powierzchnig spodnia.
Papa jest przeznaczona réwniez jako papa wierzchniego krycia do obrdobek dekarskich attyk,
Swietlikow, komindéw, wpustéw dachowych, obrdbek przy $cianie, na dylatacje oraz w korytach
zlewowych, a takze wszedzie tam, gdzie przewiduje sie wystepowanie duzych ruchéw
termicznych i dynamicznych potaci dachowej.
Papa Nexler P] 52H dzieki swojej elastycznosci oraz specjalnym cechom mechanicznym
pozwalajacym na jej wielokrotne odksztatcanie i powrdt do pierwotnych wymiaréw, a takze ze
wzgledu na swojg trwatos¢ i wytrzymatos¢ znajduje szerokie zastosowanie przy kryciu
wszelkiego typu dachdéw; zalecana jest szczegdlnie dla dachow o wymaganej
kilkudziesiecioletniej zywotnosci pokrycia dachowego.
Zastosowana tacznie z papa wentylacyjng stanowi skuteczny system renowacji starych pokry¢
dachowych.
Zalecane pochylenie potaci dachowej od 3% do 20%

9. Sposob ukladania: pape nalezy mocowaé metodg zgrzewania.
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10. Informacja o wiasciwosciach uzytkowych wyrobu:
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia do jednowarstwowych pokry¢ dachowych
Nexler PJ 52H

Zasadnicze charakterystyki

Wtasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja

techniczna
Odpornos$¢ na dziatanie Klasa Broof ) EN 13707+A2:2009
ognia zewnetrznego EN 13501-5
ENV 1187
Reakcja na ogien Klasa E EN 13707+A2:2009
EN 13501-1
EN ISO 11925-2

Wodoszczelnose

Spetnienie wymagan

EN 13707+A2:2009 EN 1928:2000

Wtasciwosci mechaniczne
przy rozcigganiu:
maksymalna sita
rozciqggajgca

Kierunek wzdtuz
700 + 300; - 200 N/50mm
Kierunek w poprzek
500 + 300 ;- 200 N/50mm

EN 13707+A2:2009 EN 12311-1

Wtasciwosci mechaniczne

Kierunek wzdtuz

EN 13707+A2:2009 EN 12311-1

rozdzieranie

przy rozcigganiu: wydtuzenie (50 £ 15)%
Kierunek w poprzek

(50 + 15)%
Odpornos$¢ na przerastanie NPD EN 13707+A2:2009
korzeni EN 13948
Odpornosé¢ na obcigzenie 20 kg EN 13707+A2:2009
statyczne (metoda A) EN 12730
Odpornos$¢ na uderzenie 1250 mm EN 13707+A2:2009

(mefodc A) EN 12691
Wytrzymatos$é na NPD EN 13707+A2:2009 EN 12310-1

Wytrzymato$é ztgcza

Kierunek wzdtuz
500 + 300; - 200 N/50mm
Kierunek w poprzek
700 + 300; - 200 N/50mm

EN 13707+A2:2009
EN 12317-1

Trwato$c 100 £10°C EN 13707+A2:2009 EN 1296
EN 1110
Gietkosc -20C EN 13707+A2:2009 EN 1109

Substancje niebezpieczne

Spetnienie wymaganh

EN 13707+A2:2009

Pozostate wtasciwosci:

Wiasciwosé

Wtasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja

techniczna

Grubos¢

52mm = 10%

EN 13707+A2:2009
EN 1849-1
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11.Informacje dla uzytkownika:

WARUNKI STOSOWANIA
Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy Nexler PJ 52H powinno odbywac sig¢ wedtug projektu technicznego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi
i szczegdtowymi wytycznymi do projektowania i wykonywania izolacji zawartymi w Systemach lzolacji Nexler oraz w
informac;ji technicznej wyrobu.
PODSTAWOWE ZASADY MONTAZU
Pape Nexler PJ 52H nalezy mocowa¢ metodg zgrzewania zgodnie z projektem i stosownie do wystepujgcego podioza.
Podtoze powinno byé wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, tlustych plam czy wody.
Przed przystgpieniem do zgrzewania papy wierzchniego krycia nalezy zwréci¢ uwage, czy kolejna rozwijana rolka nie rézni
sie odcieniem posypki. Posypka jest surowcem naturalnym i moze zmienia¢ sie jej odcien.
Wskutek podgrzania palnikiem zaréwno podioza, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego
stapia sie, asfalt ulega nadtopieniu i papa rdwnomiernie rozwijana przykleja sie do podtoza. Nalezy zachowa¢ zaktad papy
0 szerokosci ok. 9 cm wzdiuz wstegi papy i zaklad o szerokoéci ok.13-14 cm na potaczeniu prostopadtym do diugosci
wstegi papy. Wymagany jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5+1cm na catej dlugosci zgrzewanego zaktadu.
Pape nalezy stosowac¢ w temperaturach otoczenia powyzej 0°C, ten wymog dotyczy pory dnia i nocy. W obnizonych
temperaturach otoczenia, papa Nexler Premium 52H powinna by¢ przed uzyciem przechowywana przez 24 godz. w
temperaturach nie nizszych niz +18°C. Maksymalna rekomendowana temperatura uktadania papy Premium 52H
wynosi do 28°C. Wyzsze temperatury moga powodowaé¢ zmiany dtugosci papy po zainstalowaniu.
Szczelnos¢ i zywotnos¢ pokrycia bitumicznego zalezy od starannego wykonania zgrzewow na zaktadach oraz od
prawidlowego wykonania obrobek dekarskich. W miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowg, nalezy
zastosowac klin styropianowy lub z wetny mineralnej twardej. Brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocowaé
specjalng listwag dociskowg aluminiowg mocowang na kotki i doszczelniong uszczelniaczem dekarskim.
Szczegodty dotyczace przygotowania podioza i zgrzewania  papy, opisano w Systemach lIzolacji Nexler w czesci
PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT IZOLACYJNYCH.
TRANSPORT | SKEADOWANIE
Rolki papy Nexler PJ 52H zabezpieczone tasmami klejagcymi, oraz zaetykietowane sg ustawione na paletach
przemystowych drewnianych i ofoliowane.
llos¢ rolek papy na palecie: 24 szt.
Zaréwno podczas transportu, jak i sktadowania rolki papy muszg by¢ chronione przed zawilgoceniem, zabezpieczone przed
dziataniem promieni stonecznych i ustawione w pozycji stojacej w jednej warstwie w sposéb uniemozliwiajgcy
przemieszczanie sie i uszkodzenie.
Rolki papy nalezy magazynowa¢ na réwnym podtozu w ilosci po max 1200 szt. z zachowaniem odlegto$ci min.80 cm od
nastepnej partii towaru i odlegto$ci min. 120 cm od grzejnikow.
W czasie transportu nalezy przestrzegaé przepiséw bezpieczehnstwa przewozowego.
GWARANCJA MATERIALOWA
Producent IZOHAN Sp. z 0.0. udziela bezposredniemu nabywcy papy Nexler PJ 52H:

e gwarancji materiatowej na:

10 lat — zastosowanie papy w systemie jednowarstwowym
Warunkiem skorzystania z uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwaranciji jest m.in. zastosowanie papy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami budowlanymi, informacja techniczng wyrobu oraz zgodnie z przeznaczeniem,
okreslonym rozwigzaniami zawartymi w Systemach lzolacji NEXLER.
Szczegdty udzielonej nabywcy gwarancji zawarto w karcie gwarancyjne;.
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