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1.Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze budowlanej
IZOLMIX W/400

2.Producent: IZOHAN Sp. z 0.0., 81-963 Gdynia, ul. kuzycka 2

3.Pochodzenie/miejsce produkcji: Zaktad produkcyjny: 80-051 Gdansk, ul. Sandomierska 38

4.Nazwa i numer notyfikowanej jednostki certyfikujacej:
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1434

5.Specyfikacja techniczna:

PN-EN 13707 + A2:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych. Definicje i wtasciwosci.

6.Dokumenty formalno-prawne:
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Nr EC/02-CPR-2014/10/06 z dnia 06.10.2014 r.
Uprawniajgca producenta do umieszczania oznakowania €€

Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji Nr 1434-CPD-0138 potwierdzajacy spetnienie
wymagan normy PN-EN 13707 + A2:2012 dla systemu ZKP
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Dokumenty dostepne sg na stronie internetowej www.izolmix.pl

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A. sprawuje cigqgty nadzoér, ocenia i
akceptuje System Zaktadowej Kontroli Produkcji.

7.0pis wyrobu: papa asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze budowlanej IZOLMIX W/400
jest rolowym materiatem izolacyjnym otrzymywanym przez nasycenie asfaltem tektury
budowlanej, pokrycie jej z obu stron asfaltem oksydowanym, wierzchnia strona wstegi papy
pokryta jest posypka mineralng gruboziarnistg, spodnia strony papy pokryta jest posypkg
mineralng drobnoziarnista.

8.Przeznaczenie i zakres stosowania: papa asfaltowa wierzchniego krycia IZOLMIX W/400
przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia
w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

Zalecane pochylenie potaci dachowej i ilos¢ warstw pokrycia dachowego zgodnie z normg
PN-B-02361 - Pochylenia pofaci dachowych.

9.Sposdob ukiadania: pape nalezy mocowac¢ do podtoza metodg klejenia, uzywajac wytacznie
lepikow asfaltowych.
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10.Informacja o badaniach i wlasciwosci wyrobu:
Papa asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze budowlanej IZOLMIX W/400

Wymagania
Wiasciwosci Metoda badan
wg EN 13707
Wady widoczne Brak wad widocznych EN 1850-1
Dtugosc >150m EN 1848-1
Szeroko$¢ >10m EN 1848-1
Prostolinijnos¢ Odchytka od prostoliniowosci nie EN 1848-1
wieksza niz 20 mm na 10m dtugosci
papy, lub proporcjonalnie do innych
dtugosci
Gramatura 2,0 kg/m?2+15% EN 1849-1
Odpornos¢ na sptywanie w 70°C EN 1110
podwyzszonej temperaturze
Odpornos¢ na dziatanie Klasa Froor EN 13501-5
ognia zewnetrznego ENV 1187
Reakcja na ogien Klasa F EN 13501-1
Wodoszczelno$c Wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa EN 1928:2000
Wrtasciwo$ci mechaniczne Kierunek wzdtuz EN 12311-1
przy rozcigganiu: 450 + 200 N/50mm
maksymalna sita Kierunek w poprzek
rozciggajgca 350 + 200 N/50mm
Wtasciwosci mechaniczne Kierunek wzdtuz EN 12311-1
przy rozcigganiu: wydtuzenie 3+2%
Kierunek w poprzek
3+2%
Odpornos¢ na przerastanie NPD -
korzeni
Odporno$¢ na obcigzenie NPD -
statyczne
Odpornos¢ na uderzenie NPD -
Wytrzymatosé na NPD -
rozdzieranie
Wytrzymatos$¢ ztqcza na NPD -
scinanie
Wytrzymatos¢ ztgcza na NPD -
oddzieranie
Trwatos$é 80+10°C EN 1296
EN 1110
Wodoszczelno$s¢ w obnizonej NPD -
temperaturze
Gietkos¢ 0°C EN 1109
Stabilno$¢ wymiaréw <0,3 (metoda A) EN 1107-1
Przyczepno$¢ posypki NPD -
Przenikanie pary wodnej 20 000 EN 13707
Substancje niebezpieczne Nie zawiera azbestu ani sktadnikdw EN 13707
smoty weglowej

11.Informacje dla uzytkownika:

WARUNKI STOSOWANIA

Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy IZOLMIX W/400 powinno odbywaé sie wedtug
projektu technicznego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz szczegoétowymi
wytycznymi zawartymi w informacji technicznej i w normie PN-B-02361 - Pochylenia potaci
dachowych.

W przypadku stosowania wyrobu w budynkach, ktérych dotycza wymagania klas odpornosci
pozarowej, element budynku, w ktérym =zastosowano wyrdb powinien spetnia¢ wymagania
w zakresie klas odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia.
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PODSTAWOWE ZASADY MONTAZU

Pape asfaltowg wierzchniego krycia na tekturze budowlanej IZOLMIX W/400 nalezy mocowac
metodg klejenia do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej podkifadowej badz do starego,
wyremontowanego pokrycia dachowego z papy asfaltowej.

Podtoze powinno by¢ wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, ttustych plam czy
wody.

Przed przyklejaniem papy zaleca sie zagruntowac stare warstwy bitumiczne.

Przed przystgpieniem do przyklejania papy wierzchniego krycia nalezy zwréci¢ uwage, czy
kolejna rozwijana rolka nie rézni sie odcieniem posypki. Posypka jest surowcem naturalnym
i moze zmieniac sie jej odcien. Sytuacja taka moze wystapi¢ rowniez w przypadku zmiany zrodta
dostaw posypki (zdarza sie to sporadycznie).

Pape IZOLMIX W/400 nalezy przykleja¢ uzywajac wytacznie lepikéw asfaltowych,
z uwzglednieniem zalecen ich producentow.

Stosujac lepiki asfaltowe na zimno nalezy przestrzega¢ wymagania odparowania rozpuszczalnikéw
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku (latem od ok. 30 min., do 2 godz. i wiecej
w okresach, gdy temperatura otoczenia wynosi ok.+10°C). Lepikdéw asfaltowych na zimno nie
stosuje sie do klejenia papy na izolacji termicznej i gdy temperatura otoczenia spada ponizej
+10°C. W obnizonych temperaturach otoczenia, papa powinna by¢ przed uzyciem
przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie nizszych niz +18°C. W przypadku, gdy do
izolacji cieplnej uzyty bedzie styropian lub polistyren ekstrudowany, nie nalezy stosowac¢ do
gruntowania podioza i klejenia papy Srodkdw rozpuszczalnikowych. Temperatura lepiku
asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili przyklejania musi wynosi¢ od +160°C do +180°C.
Arkusze papy nalezy faczy¢ na zaktady o szerokosci nie mniejszej niz 10 cm, a dlugosc
przyklejanego odcinka papy nie moze by¢ wieksza niz 8 m, a dla spadku dachu powyzej 15% nie
wieksza niz 3 m. W poszczegdlnych warstwach pokrycia arkusze papy nalezy przesunac¢ wzgledem
siebie przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza, a przy kryciu trzywarstwowym
o 1/3 szerokosci arkusza. Wymagang ilo$¢ warstw papy w zaleznosci od spadku dachu okresla
norma PN-B-02361. Na dachach o spadku mniejszym niz 30% wstegi papy mocuje sie réwnolegle
do okapu, a dla spadku powyzej 30% prostopadle. Wilgotno$¢ podtoza z betonu lub gtadzi
cementowej nie moze by¢ wieksza niz 6%, a podtoza z desek nie wieksza niz 21%. Wszelkie
prace z uzyciem papy IZOLMIX W/400 nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego
oddziatywania na jakos$¢ pokrycia czynnikow atmosferycznych takich jak: temperatura powietrza
ponizej +5°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz silny wiatr. W razie koniecznosci
wykonywania pokrycia w niekorzystnych warunkach atmosferycznych nalezy zastosowac
dodatkowo srodki zabezpieczajace.

Pozostate szczegdty dotyczace pokry¢é dachowych z pap asfaltowych tradycyjnych zawarte sg
w normie m.in. PN-B-02361

TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rolki papy IZOLMIX W/400 w banderolach fabrycznych zawierajagcych wymagane dane sg
ustawione na paletach przemystowych drewnianych i ofoliowane.

Ilo$¢ rolek papy na palecie: 20 szt.

Zaréwno podczas transportu, jak i sktadowania rolki papy muszg by¢ chronione przed
zawilgoceniem, zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych i ustawione w pozycji
stojacej w jednej warstwie w sposdb uniemozliwiajacy przemieszczanie sie i uszkodzenie.

Rolki papy nalezy magazynowac¢ na réwnym podfozu w ilosci po max 1200szt. z zachowaniem
odlegtosci min.80 cm od nastepnej partii towaru i odlegtosci min. 120 cm od grzejnikow.

W czasie transportu nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa przewozowego.

GWARANCIA MATERIALOWA

Producent IZOHAN Sp. z o. o. udziela na pape asfaltowg wierzchniego krycia na tekturze
budowlanej IZOLMIX W/400 gwarancji materiatowej na 2 lata.

Uwaga!
Forma i tres¢ informacji technicznej jest zastrzezona przez IZOHAN Sp. z 0.0. i nie moze by¢ uzyta w innych opracowaniach.



